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AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 567851/26/TYC
Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
SOBIANEK SP. Z 0.0. Opis prébki: Wegiel kamienny
ul. Polna 70 Deklarowany opis: PANTERA
21-200 Parczew Cel badania/przeznaczenie wykorzystania wynikow: cele wlasne Klienta

Numer zlecenia: 35/TCH/26/91

Rodzaj opakowania i zabezpieczenia: worek foliowy

Metoda przygotowania prébki do analizy: PN-ISO 18283:2025-07 (metoda
akredytowana, AK 011)

Prébka przygotowana przez pracownika Jednostki Inspekcyjnej J.S.

Data przyjecia probki 22.06.2026 Hamiton Poland Sp. z o.0.
- ; Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badar 25.06.2026 Numer prébki: 567851/26/TYC
Nata zakonczenia badan 26.06.2026
| wata sprawozdania z badar 26.06.2026 Probka otrzymana od Zleceniodawcy
Mo sy pesienia Jednostka Wynik
! Zawarto$c¢ wilgoci catkowitej % 82+06 i

PN-ISO 589:2006 Metoda B1

.+ Zawartosc popiotu
| PN-ISO 1171:2002

’: Zawartosc popiolu w stanie robbczym- % - 3.1 + 0,2

* Zawarto$é siarki catkowitej
| IS0 19579:2006 !

' Zawartos¢ siarki catkowitej w stanie roboczym % ; 0,20 £ 0,02

[* Warto$¢ opalowa
| PN-ISO 1928:2020-05

_Wartoé(': opatowa w stanie roboczym. - kJ/kg | 265_50 + 260

‘Jolnos¢ spiekania "

- N-G-04518:1981 (wycofana) - | 03

Y Wynik podany jest dla probki niewzbogacone;.

Autoryzowat sprawozdanie z badan:
ID: 86, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Paliw

Sprawozdanie z badan opatizono certyfikowang pieczecia elektroniczna J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Gozdzikow 1, 43-100 Tychy

Wyniki odnasza sie wytacznie da otrzymanych i badganych prabek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposdb poboru prébek, warunki ich transportu oraz za informacje dostarczone przez Klienta, w tym dane mogace mie¢
wplyw na waznos¢ wynikéw badari. Jesli podane niepewnos¢ pomiaru i nie okreslona inaczej, 1o jest to niepewnasc rozszerzana, oszacowana dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz nie uwzglegdnia
niepewnosci pabierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.8. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedtug wytycznych ILAG-G8:09/2019. Jesli w dokumencie adniesienia

{ ym przez Zl iodawce nie okreslono kryterium dla danego badania lub badan w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodnosci nie jest mozliwe. Jezeli w kol ie ,wynik” pr; iono zapis w postaci <’ lub ,>" oznacza
to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gorng granicy zakresu pomiarowego metody. Jesli dla {akiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewnost pomiaru, to dotyczy ona wylacznie
odpowiednio dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody, W przypadku gdy Laboratorium opiera sig¢ na rezultacie badania, w kolumnie ,stwierdzenie 2godnosci” przedstawia opinig i interpretacjg. Niniejsze sprawozdarie
nie moze by¢ powielane w czesdi bez pisemne] zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z
0.0. nie zezwala na stosowanic symbolu akredytacji FCA AB 079 przez swoich Klientow, podwykonawcow, zewngtrznych dostawcow uslug i inne strony trzecie. Wigcej informacji znajduje sig w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga
potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ggdinym Warunkom Swiadczenia Uslug J.8. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczanym na stronie www.hamitton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngliznego dostawce
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J.8. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



